
MUESTRA COORDENADAS:

Descripcion Muestra Tamiz # X (cm) Y(cm) tang θ Angulo Reposo °

# 10 7,2500 10,5600 0,96915 55,5283

# 20 2,0400 5,2300 1,19889 68,6914

# 40 2,1400 4,1600 1,09568 62,7777

# 60 1,3600 3,0000 1,14517 65,6136

Fondo 3,0400 5,0000 1,02452 58,7004

62,2623
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